LUBRICANTE

CARACTERISTICAS

Elaborado a partir de una exclusiva seleccion de aceites basicos y una formulacion de aditivos que le
imparten excelentes caracteristicas de lubricidad, detergenciay baja emision de humos,
cumpliendo con las exigencias y requerimientos de la Organizacion Japonesa de Estandares
Automotrices JASO.

APLICACIONES

Para todo tipo de motocicletas con motor de 4 tiempos, que requieran un aceite para lubricar el
sistema integrado compuesto por motor, embrague y transmision, brindando una excelente
proteccion de las piezas contra el desgaste, permitiendo una conduccion suave, con la maxima
trasmisién de potencia.

CUALIDADES

Mantiene limpio el motor, prolongando su vida Util.

Genera un funcionamiento suave del embrague y de la caja de cambios.
Lubricacion inmediata en arranque en frio.

Proteccion de extrema presion y antidesgaste de la transmision.

Bajo consumo de aceite por su baja volatilidad.

Buena proteccion al desgaste.

Buena estabilidad térmicay a la oxidacion.

NIVEL DE CALIDAD DE PRODUCTO
« JASO MAZ2: Supera los requerimientos exigidos por JASO T903, 2016 para desempeno en
embrague en motos de 4 tiempos con sistema integrado motor / embrague / transmision.

APISL

APROBACIONES

Este producto ha sido sometido a inspeccidn, ejecucion de pruebas de laboratorio y evaluacion del
sistema de gestion de calidad del fabricante, de acuerdo al esquema de certificacion 5 de la norma
ISO/IEC 17067, por SGS Colombia, donde se evidencia cumplimiento de todos los parametros de
calidad, de lanorma NTC 5716.
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LUBRICANTE

RECOMENDACIONES

Manténgase fuera del alcance de los ninos.
Evite el contacto prolongado con la piel.

En caso de contacto lave con abundante
aguay jabon.

No vierta aceite usado en las alcantarillas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANALISIS QuUiMICO

ESPECIFICACION
Color Ambar
Gravedad API 29.4
Viscosidad Cinematica a 100°C, (cSt) ASTM D 445 19

indice de Viscosidad. ASTM D 2270 125

Punto de Inflamacion, (°C) ASTM D 92 220
Numero de Base BN, (mg KOH/g), Min. ASTM D 2896 6.00
Punto de Fluidez, °C (°F), Max. ASTM D 97 -27
Corrosion a la Lamina de Cobre, Max. ASTM D 130 1A

Determinacion del Volumen de Espuma, (ml), Max ASTM D 892
Secuencia | 10/0
Secuencia l 50/0
Secuencia lll 10/0

PRESENTACIONES DISPONIBLES
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